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RICONOSCIMENT! UFFICIALI MINISTERI

ITALIANI:

- Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione”.

- D.M. 09/11/99 “Certificazione CE per le unita da diporto”.

- D.M. 04/08/34 “Certificazione CEE sulle macchine”.

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 “Certificazione CEE per gli
apparecchi a gas”.

- D.M. 09/07/93 “Certificazione CEE in materia di recipient
semplici a pressione”.

- D.M. 08/67/93 “Certificazione CEE concernente la sicurezza
dei giocattoli”.

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformitd dei prodotti
nelfambito della sorvegtianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02/04/98 “Ritascio di attestazioni df conformita delle
caratteristiche e p getiche dei i degli
edifici e degli |mp|ant|
Legge 818/84 ¢ D.M. 26/03/85 con autarizzazione del 21/03/86

“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84”.

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10/07/86
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del
14/09/61".

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
“Prove di resistenza al fuoco seconda Circolare n. 7 del
02/04/91 norma CNVVF/CCI UNi 9723".

- Legge 818/84 ¢ D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88
“Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M.
20/12/82".

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 “Immissione nell'aibo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicative
a favore delle piccole e medie industrie”.

- Protacollo 0. 116 del 27/03/87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.EO490YSY”.

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature a pressione”.

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformita in materia
di emissione acustica ambi per macchine e

- Decreto 05/02/03 “Esecuzione delle procedure di valutazmne
della conformita dell'equipaggiamento marittimo”.

- G.U.R.1. n. 236 del 07/10/04 “Certificazione CE sugli
ascensori”.

- Notifica per le attivita di attestazione defla conformita alle
norme armonizzate della Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:

- SINCERT: Accreditamenti 0. 057A del 19/12/00 "Qrganismo
di certificazione di sistemi di gestione per la qualita” e n. 0828
del 12/04/06 “Organismo di certificazione di prodotto”.

- SIT: Centro muitisede n. 20 {Beilaria - Pomezia) per grandezze
termometriche ed elettriche.

- JCIM: “Prove di laboratorio nellambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto”.

- IMQ: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Gertificazione di Prodotto per canne fumarie”.

- UNCSAAL: Riconoscimente del 26/03/85 “Laboratorio per le
prove di certificazione UNGSAAL su serramenti e facciate
continue”.

- IMQ-UNI; “Prove di laboratorio nell'ambito degii schemi di
Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazions forzata”.

- CS+UNI: “Prove di laboraterio in ambito degii schemi di
Certificazione di Prodotto per serramenti esterni”.

- KEYMARK per isolanti termici: “Misure di conduttivita termica
persnateriali isolanti”.

- IFT: “Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nel’ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti”.

- EFSG: “Prove di laboratorio su casseforti ¢ aitri mezzi di
custodia”.

- AENOR: “Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione”.

- VTT-Finlandia: “Valutazione della conformita ai fini della
marcatura GE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzions”.

- C.C.L.A.A. Rimini: 28/01/04 “Verifica periodica defl"affidabilita
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”.

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Associazione ltaliana di Acustica.

- AICARR: ione Italiana Condi
Riscaldamento Refrigerazione.

- AICQ: Associazione ltaliana per Ja Qualita.

- AIPnD: Associazione [taliana Prove non Distruttive.

- ALIF: Associazioni Laboratori taliani Fuoco.

- ALPI: Associazione Laboratori di Prova Indipendenti.

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirCanditioning Engineers inc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica ltafiana del Gas.

- CTE: Coliegio dei Tecnici della Industriatizzazione Edilizia.

- CTI: Comitato Termotecnico lialiano.

- EARMA: European Association of Research Managers and
Administrators,

- EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation.

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazionale itafiano di Unificazione.

dellAria

CLAUSOLE:

{l presente documento si riferisce solamente al campione 0 materizle
sottoposto a prova.

il presente documento non pud essere riprodotto i salvo

RAPPORTO DI PROVA N. 245211

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 12/09/2008

Committente: POLITEC POLIMERI TECNICI S.A. - Via Lische, 5 -Zona Industria- ,

le 3 - CH-6855 STABIO - Svizzera
Data della richiesta della prova: 16/06/2008
Numero e data della commessa:‘ 41671, 17/06/2008
Data del ricevimento del campione; k23/07/2‘008‘

Data dell’esecuzione della proVa: 2‘5/08/20‘08

Oggetto della prov determmazwne della resistenza all’attraversamento d1 corpo:

molle di pannelli in pollcarbonato alveolare et coperture se-
condo la norma NF P33-303-1:1997

Luogo della prova: Istituto Glordano S.p.A. - Blocco 4 - V1a San Mauro, 8 - 47814‘
Bellarla—Igea Marina (RN) - Itaha

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2008/1752

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova‘ ¢ denominato “BDL25 CON PROFILO DI UNIONE IN POLI-
CARBONATO”. '

Foglio
n.1di7

approvazions scrifta del faboratorio.
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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da un sistema di pannelli in policarbonato alveolare per coperture,
costituito in particolare da:

—pannelli alveolari in policarbonato denominati “BDL.25”, aventi le seguenti caratteristiche fisiche:

— ‘spessore =25 mm;
— lunghezza =73200 mm;
— larghezza modulo = 600 mm;
— pesonominale = 34kgm’.

— profili di unione in policarbonato, sezione 33 x 30 mm;
— zanche in acciaio inox. ‘
Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Committente

ckriportati nei fogli seguenti.

Particolare della zanca di fissaggio.

(*¥).secondo le dichiarazioni del Committente.
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della norma NF P33-303-1:1997 del dicembre 1997 “Couver-
ture de batiments - Plaques profilées en fibre-ciment - Résistance a la traversée d’un corps mou de grandes

dimensions.- Méthode d’essais”.

Apparecchiatura di prova.

Per Pesecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

~ telaio in acciaio conforme alle specifiche del paragrafo 4 della norma NF P33-303-1:1997, adattato con
mufali in legno, sezione 75 x 75 mm; | :

- sacco sfero-conico in cuoio, massa totale 50 + 1 kg, conforme alle specifiche del paragrafo 4 della knorma
NF P33-303-1:1997, dotato di dispositivo di sgancio a distanza;

F cronometro digitale (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: FT191);

= metro ad asta.

 Modalita della brovg_.

La prova ¢ stata eseguita secondo le modalita previste della norma NF P 33-303-1 e secondo le specifiche ri-
| chieste del Commiittente. | ’

- Ogni prova consiste nel determinare la resistenza del pannello di policarbonato all’attraversamento di un sacco
sferoconico di 50 kg fatto cadere da un’altezza di 2400 mm, corrispondente ad un’energia di 1200 J, al centro
della lastra centrale sostituita dopo ogni impatto. Fissate le lastre al telaio & stato posizionato I’asse di simme-
tria del sacco a meta luce della campata centrale e lungo Passe longitudinale della lastra. 11 sacco ¢ stato qu1nd1
fatto cadere senza velocita iniziale. Si & verificato infine che il sacco non abbia attraversato le lastre entro un

minuto dalla caduta.
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Schema di fissaggio con indicazione del punto di impatto.

Osservatori presenti alla prova,

- Alla prova ha assistito la seguente persona:

< Matteo Borsani.

- Condizioni ambientali al momento della prova.

28 +2 °C

51+5%
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Risultati della prova.

Il risultato della prova ¢ da considerarsi positivo quando il sacco caduto dall’altezza prestabilita viene trattenu-

- to dalla lastra centrale per almeno un minuto.

distacco dei profili di unione positivo
con la formazione di una fes-
sura di dimensioni maggiori

del corpo di impatto positivo

positivo
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Fotografie del campione dopo la prova.

I1 Presidente o
I’ Amministratore Delegato




